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KALKHYDRAT - Ein bewdhrter Zusatz fur dauerhafte Asphaltschichten

Mehr denn je sind die Strassenbaubehdérden aufgerufen:

e eine hohere Nutzung fur ihre Investitionen in Strassenbauwerke zu bekommen,

¢ Verkehrsstaus zu minimieren, die durch Reparaturen und Unterhaltsarbeiten von
Deckschichten bei vorzeitiger Alterung entstehen.

Um die Lebensdauer der Strassenbauwerke zu erhdhen, sind die Behdérden auf der Suche
nach zuverlassigen und bewahrten Lésungen.

STRASSENSCHADEN

Schadigung durch Feuchtigkeit

Die Schadigung von Asphaltschichten durch Feuchtigkeit tritt auf, wenn die physikalische
Bindung (Adhdsion) zwischen Bitumen und Gesteinskdérnung durch Wasserzutritt gestort
wird. Eine Vielzahl von Belagsschaden wie Haftverlust (,,Stripping”), Gesteinsausbriiche,
Bildung von Schlagléchern etc. ist die Folge.

Spurrinnenbildung

Spurrinnenbildung ist die dauerhafte Verformung der Asphaltschichten. Sie wird durch
Belastungen der Asphaltschichten hervorgerufen, die die Elastizitat des Asphaltes bzw. sei-
ne Regenerationsfahigkeit Uberfordern. Hohe Belastungssituationen wie Lastwagenverkehr
und stark befahrene Kreuzungen kénnen die Spurrinnenbildung verstarken.

- -
Spurrinnenbildung

Oxidation und Alterung

Die Oxidation und Alterung von Asphaltschichten tritt mit wachsender Gebrauchsdauer
auf und fuhrt zu weniger elastischen und sogar spréden Asphalten. Dabei reagieren im
Bitumen vorhandene polare Molekile mit den Atmospharilien der Umwelt. Dadurch verhar-
tet der Asphalt und kann sich auf diese Weise weniger gut nach starker Belastung regene-
rieren. Rissbildung und unebene Oberflachen sind z.B. zwei in gealterten Asphaltschichten
feststellbare Auswirkungen. Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass intensive
Energieeintrage durch hohe Verkehrsdichte und Lastwagenverkehr in solch geschwachten
und unelastischen Asphaltschichten zu einer beschleunigten Schadigung fuhren.

Rissbildung

Wie oben beschrieben kann die durch Verkehrsbelastung hervorgerufene Ermtdung zu
Rissbildung fuhren, da der Asphalt geschwacht und mit der Zeit weniger elastisch wird.
Allerdings beginstigen auch Umweltbedingungen wie niedrige Temperaturen bzw. starke
Temperaturschwankungen (Tag/Nacht) die Bildung von Rissen. Diese Bedingungen kon-
nen verstarkt zur Rissbildung beitragen, da unelastische Asphalte besonders empfindlich

auf temperaturbedingte Spannungen (Ausdehnung/Kontraktion) reagieren.
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Seit mehr als 50Jahren hat sich Kalkhydrat weltweit als der Asphaltzusatz zur Verhinderung
von Schaden, die durch Feuchtigkeit hervorgerufen werden, bewahrt.

Im Laufe der wachsenden Anwendung von Kalkhydrat haben sich zusatzliche positive Effekte
sowohl in Laborversuchen als auch in Praxistests nachweisen und quantifizieren lassen.

Aus diesem Grund betrachtet man heute Kalkhydrat als multifunktionellen Asphaltzusatz.

KALKHYDRAT WIRKT ALS MULITFUNKTIONELLER ASPHALTZUSATZ UND
VERLANGERT DIE LEBENSDAUER DER ASPHALTSCHICHT

Wird dem Asphaltgemisch Kalkhydrat zugesetzt, reagiert das Calciumhydroxid mit der Oberflache der
Gesteinskornung, dadurch wird die Bindung zwischen Bitumen und Gesteinskorn verstarkt. Zusatzlich
reagiert Kalkhydrat mit den hochpolaren Molekilen im Bitumen und verhindert dadurch die Bildung
wasserloslicher Seifen. Diese Seifen bewirken eine Verminderung der Bindungskraft und tragen so zu
Schaden durch Feuchtigkeit bei. Die durch Kalkhydrat gebildeten unldslichen Calciumseifen ziehen da-
gegen kein Wasser in das System.

Im Gegensatz zu den meisten mineralischen Fillern ist Kalkhydrat chemisch reaktiv.
Wenn sich das Kalkhydrat im Asphaltgemisch verteilt, reagiert es mit dem Bitumen und
entfernt oder bindet unerwiinschte Bestandteile. Das Asphaltgemisch wird hierdurch bei
hoheren Temperaturen steifer und belastbarer. Somit entsteht ein gegen Rissbildung und
Verformung widerstandsfahigerer Asphalt. Die Zugabe von Kalkhydrat bewirkt keinesfalls,
dass der Asphalt bei niedrigeren Temperaturen sproder wird, da die chemische Reaktivitat
von Calciumhydroxid unter diesen Bedingungen zurtickgeht und es sich weitgehend wie ein
inerter mineralischer Flller verhdlt. Wheel Tracking Test (GBRRC)

Kalkhydrat verringert die Alterungsgeschwindigkeit des Asphaltes, indem es die
Oxidation bei vielen Bitumen verlangsamt. Dieser Effekt entsteht durch die Reaktion des
Calciumhydroxids mit den hochpolaren Molekilen des Bitumens. Dadurch werden die
Veranderungen in der Chemie des Bitumens verlangsamt. Als Folge bleibt der Asphalt
wahrend der Gebrauchsdauer flexibler und Uber Jahre gegen Versprodungsrisse besser
geschitzt.

Bei der Alterung der Asphaltschicht beginnt die Rissbildung meist mit der Entstehung von Mikrorissen,
die wiederum Makrorisse bilden und die Asphaltschicht zerstéren. Kalkhydrat im Asphalt ist in der
Lage, diese Mikrorisse bereits vor der Entstehung zu verhindern. Dabei vermindert das Kalkhydrat
als chemisch aktiver Fuller die Rissbildung effizienter als inaktive Fuller. Dies beruht auf der Reaktion
von Calciumhydroxid mit Bestandteilen des Bitumens, durch die grossere Partikel gebildet werden,
die besser in der Lage sind Mikrorisse einzudammen. Hiermit wird die Entstehung von grosseren
Rissen, die zu Belagsschaden beitragen, behindert,.

Thermal Stress Restrained Specimen Test (OBRRC)
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ZUGABE VON KALKHYDRAT ZU
ASPHALTGEMISCHEN

Kalkhydrat kann dem Asphaltgemisch auf unterschied-
lichen Wegen zugegeben werden. Die gebrauchlichsten
Zugabemethoden sind folgende:

Zugabe in die Mischtrommel

Weltweit wird Kalkhydrat Uberwiegend separat zugege-
ben. Es kann aber auch mit Kalksteinmehl zu einem aktiven
Fuller (Mischfuller) gemischt werden. Je nach technischer
Ausstattung der Asphaltmischanlage kann das Kalkhydrat
entweder gemeinsam mit den mineralischen Fillern in die
Mischtrommel gegeben werden, oder als eine bereits vorher
hergestellte Mischung mit anderen Feinanteilen.

Trockenes Kalkhydrat auf feuchte
Gesteinskérnung

Bei dieser Methode wird die erforderliche Menge an Kalkhydrat
auf die Gesteinskérnungen auf einem Forderband gegeben.
Das Kalkhydrat haftet dann an der leicht feuchten Oberflache
der Gesteinskorner.

Kalkmilchmethode

Bei dieser Methode wird Kalkmilch, eine Suspension von
Kalkhydrat mit Wasser, in genau bemessener Menge auf die
Gesteinskdrnung gebracht. Dieses Vorgehen sorgt fur eine
optimale Bedeckung der Oberflache der Gesteinskdrner mit
Kalk. Nachdem die Kalkmilch aufgebracht wurde, kann die
Gesteinskdrnung entweder direkt in der Mischanlage verarbei-
tet oder flr eine gewisse Zeit aufgehaldet werden, wobei das
Kalkhydrat mit den Verunreinigungen der Gesteinskdrnungen,
(z.B. Lehm auf der Gesteinsoberflache) reagieren kann.

LITERATUR
KALKHYDRAT IM ASPHALT

Kalkhydrat wird seit vielen Jahrzehnten in den USA zur
Verbesserung der Asphalte eingesetzt. Derzeit wird Kalkhydrat
dort jghrlich etwa 50 Millionen Tonnen Asphaltmischgut zuge-
geben. In einigen Regionen ist der Zugabe von Kalkhydrat vor-
geschrieben. In den USA gehen Forscher und Behérden davon
aus, dass Kalkhydrat die Lebensdauer von Asphaltschichten
um bis zu 38 % verlangert. [

In Europa werden Asphalte ebenfalls seit vielen Jahren
mit Kalkhydrat verbessert. Neuere Studien zeigen, dass
Kalkhydrat eine Vielzahl positiver Effekte in Heiss-, Warm-
und Kaltmischgut, aber auch im Kaltrecycling hervorruft. Die
Zugabe von Kalkhydrat beugt vorzeitigen Schaden vor und
verlangert die Lebensdauer des Asphaltes. 21BLI4L5L16]

Kalkhydrat ist definiert nach:
EN 459: Baukalk

Kalkhydrat kann wie folgt beschrieben werden:
- als Zusatz nach:
EN 13108 ff: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen

- als Mischfuller nach:

EN 13043: Gesteinskérnungen fir Asphalte und
Oberflachenbehandlungen fir Strassen, Flugpldtze und
andere Verkehrsflachen

Nach jahrelanger Forschung haben einige europaische Lander
die Zugabe von Kalkhydrat in Asphaltgemischen in ihren na-
tionalen Regelwerken fUr Haupt- und Landstrassen sowie
Autobahnen vorgeschrieben.
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